
Tanım (EN 
10346)

Kaplama Ağırlığı - Çift 
Taraflı (g/m²)

Kaplama Kalınlığı (µm 
- Tek Taraf)

Erdemir Kaplama 
Kodları

Üçlü Yüzey 
Testi

Tekli Yüzey 
Testi Değer Alan

Z80 80 5-May 62 Z 100 100 85 7 5-Dec
Z100 100 7.0 51 Z 140 140 120 10 Jul-15
Z140 140 10.0 53 Z 200 200 170 14 Oct-20
Z200 200 14.0 54 Z 225 225 195 16 Nov-22
Z225 225 16.0 55 Z 275 275 235 20 15 - 27
Z275 275 20.0 56 Z 350 350 300 25 19 - 33
Z350 350 25.0 57 Z 450 450 385 32 24 - 42
Z450 450 31.0 58 Z 600 600 510 42 32 - 55
Z600 600 42.0
Z725 725 51.0

Çinko Kaplama 
Grubu

Çift Taraflı Min. Çinko 
Kaplama (g/m2)

Tek Taraf İçin Çinko Kaplama 
Kalınlığı (µm)


