
Dizayn Medyan pürüzlülük değeri Ra (µm) N Normal Pullanma
Standart 0.6 – 1.9 M Küçültülmüş Pullanma
Pürüzsüz 0.9 max.
Yarı-mat 0.6 – 1.4
Mat 1.0 – 1.9

Yüzey İşlemi Kod
Fosfatlandırılmış P Normal Yüzey A
Fosfatlandırılmış ve pasivasyonu yapılmış PC Geliştirilmiş Yüzey B
Pasivasyonu yapılmış C Yüksek Kaliteli Yüzey C
Fosfatlandırılmış, pasivasyonu yapılmış ve yağlanmış PCO
Pasivasyonu yapılmış ve yağlanmış CO
Fosfatlandırılmış ve yağlanmış PO
Yağlanmış O
Herhangi bir yüzey işlemi uygulanmamış U

Yüzey Pürüzlüğü

Yüzey İşlem Kodları

Yüzey Durumu

Yüzey Tipi


